PURELLO CLIC 30 V silento

Navod na pokladku a ddrzbu

Pfiprava povrchu podkladu
Povrch podlahy musi byt pred pokladkou pevny, hladky, Cisty a rovny dle platnych norem. Pfipadné nerovnosti, praskliny, mastné
skvrny, asfalty, nebo zbytky lepidel musi byt odstranény. U novych podkladil v novostavbach nebo pfi jejich rekonstrukcich je
dalezité vidy zkontrolovat jejich zbytkovou vihkost. U cementovych je pfipustna zbytkova vihkost mensi nez 2%, u anhydritovych
mensi nez 0,5%. Z puvodnich podlahovin jsou na podkladu pro pokladku vinylovych dilc se zamkovym spojem pripustné:

- Laminatové, parketové a kompaktni PVC krytiny pevné prilepené k nosnému podkladu

- Rovné kamenné, mramorové a keramické dlazby se sparami mensimi nez 5 mm na Sitku a 2 mm na hloubku

- Vyzralé mineralni finalni potéry
Textilni a jiné nekompaktni podlahoviny musi byt pfed instalaci z podkladu odstranény.
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Podminky pfi instalaci

Aby si vinylové dilce zachovaly své technické vlastnosti, musi byt pred instalaci skladovany v suchém prostiedi pfi stabilnich
klimatickych podminkach. Nejméné 24 hodin, idealné 48 hodin pred pokladkou by baleni dilcii méla byt umisténa v misté instalace
(max 5 baleni na sobé) pfi teploté vétsi nez 18°C.

Idedlni teplotni podminky v prostoru jsou 18°C - 25°C. Stabilni teplota v mistnosti by méla byt udrZzovana po celou dobu instalace.
Vysoké teploty nebo pfimy slunecni svit neni pro instalaci vhodny. Teplota povrchu podlahy by méla byt vy3si nez 15°C. Relativni
vlhkost vzduchu by neméla prekrodit 65%. Dodrzeni podminek je dleZité pro rozmérovou stabilitu vinylovych dilc(, jejichZ presnost
je pro dokonalé spojeni zdmkového systému nezbytna.

Podlahové topeni

Vinylové podlahoviny maji nizky tepelny odpor, ktery nema prakticky Zzadny
vliv na vykon topeni. Vytadpéni podlahy musi byt vypnuto 2 dny pred instalaci
dilcG a zapnuto nejdfive 7 dni po dokonceni instalace. Pfi instalaci by teplota
povrchu podlahy neméla prekrocit rozmezi 18°C - 22°C. Pfi pozdé;jSim provozu
topeni by teplota pod podlahovou krytinou neméla prekrocit 27°C. Na vyssi
nez uvedenou teplotu nejsou od vyrobce konstruované zadné podlahové
krytiny mimo keramickych dlazeb. Pokud nebyla provedena topna zkouska
nového podlahového vytapéni, podlahové krytiny by nemély byt instalovany.

Zpracovani dilct
Pfed instalaci je nutné zkontrolovat, zda dilce nemaji viditelné transportni 7 >
nebo vyrobni vady. Snadno zjistitelné vady nelze instalovat a je nutné
nejdrive uplatnit reklamaci u dodavatele. Pfi instalaci je doporuceno rozbalit
vice baleni a dilce pfi pokladce ndhodné prostfidat, aby se vzory dekort na
dilcich neopakovaly s ,,umélou” pravidelnosti a pfipadné rlizné Sarze mohly
byt v jedné mistnosti prokombinovany. Format dilct Ize upravit nafiznutim
povrchu rovnym noZzem a po zlomeni dilce nasledné dotiznout ostrym
hackem.

Smér pokladky dilcti

PFi pokladce je vidy nutné v mistnosti instalovat jednotlivé dilce zleva
doprava ve sméru denniho svétla. V dlouhych a tzkych mistnostech (napf.
chodby) je vhodné orientovat dilce ve sméru chlize. Pomoci vymezovacich
podlozek (klink() je tfeba vytvorit mezi dilci a sténou dilatacni sparu v Sifce
vice nez 5 mm umoznujici jejich ,plovouci pohyb“. Stejné pravidlo pro
dilatacni spary plati i pro vSechny navazujici prvky v mistnosti, jako jsou napft.
prostupy potrubi, dverni zarazky, zarubné a jiné. Dilatacni spary nesmi byt
zaplnény tmelem, elektrickymi kabely apod.!

Podlozka
Dilce PURELLO CLIC 30 V silento maji integrovanou podlozku. Pfi instalaci jiz neni nutné pouzivat dalsi akustickou podlozku.



Pokladka plochy z dilci

Ptfed pokladkou si zméfte mistnost, abyste mohli vhodné naplanovat rozloZeni fad dilcd. Diky tomu budete moci stanovit, zda prvni
fadu bude tfeba podélné zafiznout. Prvni a posledni fada by mély byt Sirsi neZ polovina Sifky dilce. Pokud prvni fadu dilct nebude
nutné zuzit, bude tfeba ofiznout na jedné strané alespon jejich zamky tak, aby zacistény okraj dilce sméroval ke sténé. Pokladku
dalsi fady zaénéte alespori 20 cm dlouhym zbytkovym dilcem z predchozi fady. Dilce spojujte lehce do sebe. Pro spojeni zamki
nepouZzivejte kladivo. Dilce zafezavejte noZzem na strané dekoru. Pfi zakladani dalsi rady se vidy ujistéte, Ze pficné spoje dilct jsou
mezi sousednimi fadami od sebe vzdaleny nejméné 30 cm. Zbylou &3ast posledniho dilce z dokoncené fady poutzijte k zaloZeni fady
dalsi (za predpokladu, Ze je zbytek minimalné 20 cm dlouhy. Dilce spojujte vioZzenim do drazky pod thlem 30°. Nejprve spojte prvni
rfadu dilch. Od druhé fady vidy spojte nejprve kratké strany dilcl a poté stranu dlouhou.
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Dokonceni pokladky

Po instalaci posledni fady dilct odstrante ze vSech dilatacnich mezer vymezovaci klinky. Zkontrolujte,
zda dilce nejsou nikde pevné spojeny s podkladem, ndbytkem, nebo stavebnimi prvky. Pokud by

v mistnosti nasledovaly jesté dalsi stavebni prace, pfikryjte instalovanou plochu dilci ochrannou folii.

Soklové listy na sténu
Instalaci soklovych list je zabranéno usazovani necistot ve sparach u stén a pronikani vihkosti pod
podlahovinu pfi bézné udrzbé. Zplisob montaze zavisi na typu listy a pouziti spojovaciho materialu.

Udriba
Aby byl zachovén plvodni vzhled podlahové krytiny co moZzna nejdéle, dodrzujte prosim tyto zédkladni pravidla:
- Redukujte mnozZstvi necistot zanesenych na podlahovou krytinu pomoci pfislusné velké Cistici rohoze, nebo Cistici zény
- Odstrarite necistoty co mozna nejdrive, jelikoZ zvysuji miru opotfebeni a mohou zplsobit zménu barevnosti podlahové
krytiny.
- Odstrante kaminky a necistoty zrnité povahy, které by mohly zpUsobit poskrabani podlahové krytiny
- Nepouzivejte abrazivni Cistici prostfedky nebo silna rozpoustédla
- Pro zachovani dlouhé Zivotnosti a rovnéz z hygienickych a estetickych dlivod( provadéjte pravidelnou udrzbu.

Cistici rohoze

Pouzivani Cisticich rohozi snizuje naklady i ¢as udrzby vinylové podlahové krytiny za pfedpokladu, Ze je pravidelné ¢isténa. Pro
zachyceni necistot ve vstupnich prostorech uvnitf budovy Ize pouzit kobercové rohoze a pred budovou hrubé rohoze. Oba stupné
Cisticich zén spole¢né vyznamné redukuji mnozstvi necistot z venkovni obuvi.

Kancelarské Zidle s kolecky

Kancelarské Zidle by mély byt vybaveny mékkymi kolecky typu W predepsanych rozmérd (50 mm
prdmér, 20 mm skluznice, 100 mm polomér otaceni skluznice) dle normy EN 12509 pro pouZiti na
hladkych podlahovych krytinach. Toto je nezbytné brat do Uvahy pfi vybéru vhodnych kancelarskych
zidli.

Zpusoby béiného ¢isténi

Obvyklé cisténi za sucha se provadi pomoci smetdku opatfeného potahem z viny nebo mikrovldkna. Bézné necistoty a mensi skvrny
Ize odstranit pomoci vihkého mopu. Povrch krytiny kompletné navlhcete (zfedte Cistici prostredek ve vodé podle pokynu vyrobce),
aniz byste na povrchu zanechali stojici vodu.

Cisténi za mokra

Stirani za mokra spociva v pouziti dostatecného mnozstvi vody, aby na podlaze zlstala jeji tenka vrstva. Do vody pridejte neutralni
Cistici prostredek, nebo prostiedek na alkoholové bazi. Jakmile zacne prostfedek plsobit, vétsi skvrny se uvolni a Ize je odstranit
mopem oplachnutym a vyzdimanym v Cisticim roztoku. Tento zplsob nevyZzaduje pouZiti stroje. PouZijte pouze dvojity kbelik se
Zdimacim néastrojem a mop. Po oschnuti miiZete Cisty povrch v pfipadé potreby vylestit rotacnim strojem na podlahy (300 az 1000
ot./min) opatfenym béZzovym nebo 3M-Cisticim ¢ervenym padem. Na plochéch, které se béZné dezinfikuji za mokra, doporucujeme
do vody pridat pfislusné mnozstvi dezinfekéniho pripravku.



Cisténi skvrn

Cisténim skvrn se rozumi (lokalni) intenzivni ogetfeni velmi odolnych skvrn nebo stop otéru, které nelze odstranit stirdnim mopem.
Postrikejte skvrny Cisticim roztokem, malé odstrarnte hadrikem, vétsi nebo ¢etnéjsi pomoci rotacniho stroje na podlahy opatifeného
meékkymi pady. Nepouzivejte houby nebo abrazivni materidly, protoZe by mohly poskodit povrch PUR.

Neodstranitelné skvrny

Pti dlouhodobém kontaktu miZe pfirodni guma zanechat neodstranitelné barevné skvrny na povrchu vsech typ( vinylovych
podlahovych krytin. V praxi jde nej¢astéji o pneumatiky bicykll, kolecka kocarka, podlozky spotirebic¢li nebo gumovou obuv. Tyto
skvrny nejsou zfejmé okamzité, ale jako dlisledek migrace latek do podlahové krytiny, spusténé v disledku plisobeni svétla. Pozor
také na bitumenové asfalty, mineralni oleje, maziva a barevné krémy na boty, které mohou zpUsobit u svétlych dekor( vinylovych
podlahovych krytin barevné skvrny okamzité.

Ochrana naslapné vrstvy

Vystaveni podlahové krytiny pfilisné abrazi, napt. kontaktu nabytku s ostrymi hranami, necistotam (napf. pisek, kamenny prach,
ocelové piliny) casté klouzani ¢i trvale velky tlak ve stejném misté podlahoviny pfedstavuje extrémni zatéz pro jeji ochrannou
naslapnou vrstvu. Pokud k nému dochazi dlouhodobé, miiZe dojit k rychlému opotfebeni nebo poskozeni povrchu podlahoviny. Ve
vétsiné pripadul lze tyto defekty opravit nanesenim specidlnich pfipravkd pro obnovu ochranné naslapné vrstvy.
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