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PREVENTIVNI OPATRENI

Podstatnd ¢ast veskerych vndSenych necistot mlze byt minimalizovdna pouzitim Cdisticich rohoZi pted
vchodem a disticich z6n ve vstupnich ¢dstech bytd. Tyto Cistici zoény je nutné zaradit do systému béZného
¢isténi, aby dlouhodobé splitovaly svoji funkci.

OSETRENI A OZIVENI
Na kazdé cisténi po ukonceni stavebnich praci nebo zdkladni ¢iSténi navazuje oSetfeni povrchu pfedtim, nez
zacnete podlahu pouZivat. OSetfenim povrchu bude materidl chranén, zmenSeno nésledné Spinéni plochy a

VVVVV

¢ U podlahovin bez vyrobnich povrchovych tprav nebo s odmytou povrchovou vrstvou pouZijte pro
vytvoreni ochranné vrstvy CC-Lesk-3000PU nebo CC-Mat-3000PU. Naneste nefedény produkt ve
formé pravidelného tenkého filmu. Pouzijte mop napt. CC-Lasicka se specidlnim potahem nebo plochy
mop, ktery nepousti vldkna. Pro dokonalou ochranu se doporucuje nanést po zaschnuti prvni vrstvy (cca
za 45 min.) druhy nétér. Ochranné vrstvy nandsejte do kiiZe. Po naneseni posledni vrstvy nechejte celou
plochu dobie proschnout (asi 12 hodin, nejlépe pies noc).

¢ U podlahovin s vyrobni PU/PUR-tpravou povrchu se vyse popsané osetfeni doporucuje po pokladce
provést pouze v silné zatéZovanych prostordch (napi. chodba, kuchyné apod.). V ostatnich prostordch
nasleduje prvni oSetfeni podle potfeby teprve po urcité dobé pouzivani (napf. po 4-6 meésicich), aby se
zaslé nebo lehce poskrabané povrchy opét ozivily. Toto oZiveni 1ze dle potieby pravidelné opakovat.

Upozornéni: Pro nékteré typy podlahovin se zZadné oSetfeni podle vySe uvedeného oSetfeni a oZiveni
nedoporucuje. Dbejte prosim pokynd v ndavodu na oSetfovani vasi konkrétni podlahoviny. V pfipadé
nejasnosti nds prosim kontaktujte.

BEZNE CISTENI
e Pro pravidelné bézné Cisténi pouzivejte nejlépe CC-PU-Cistic. Zfedte jej v koncentraci 1:200 (25 ml do
5 litrG vody) a timto roztokem podlahu vytfete. CC-PU-Cisti€ je optimdlni pro udrZeni hodnoty a kvality
va$i podlahy a md vynikajici G¢inek pfi odstrafiovédni silného zneciSténi (napf. v chodbéch, pied
kuchytiskou linkou).

e Alternativné k vySe popsanému postupu je mozné pro bézné denni CiSténi a zdroveni lehké doosetreni
pouzivat CC-Lesk-3000PU, CC-Mat-3000PU nebo také CC-R 1000 - Cistici pripravek v koncentraci
1:200 s vodou. Doporucené davkovani prosim presné dodrzujte, nepouzivejte vysSi davky
prostiredku!
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https://www.podlahyplotz.cz/cc-lesk-3000pu-2/
https://www.podlahyplotz.cz/cc-mat-3000pu-2/
https://www.podlahyplotz.cz/cc-lasicka/
https://www.podlahyplotz.cz/cc-pu-cistic/
https://www.podlahyplotz.cz/cc-pu-cistic/
https://www.podlahyplotz.cz/cc-lesk-3000pu-2/
https://www.podlahyplotz.cz/cc-mat-3000pu-2/
https://www.podlahyplotz.cz/cc-r-1000-cistici-pripravek/
https://www.nabidkapodlah.cz/hledej?form%5Bhledej%5D=CC-R+1000&form%5BbtnHledej%5D=1
https://www.kusove-koberce.cz/rohozky/kat18.html
https://www.nabidkapodlah.cz/cistici-zony-metrazove/kat18.html
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ZAKLADNI CISTENI - PO ZTRATE OCHRANEHO POVRCHU
Pro tento iikon doporucujeme objednat nasi firmu, ktera ma k tomuto tikonu potiebné vybaveni.
Postup je pak nasledujici:

Vzhledem k zatiZeni prostoru a s tim spojeného stupn€ znecisténi je nutné provadét v urcitych casovych
intervalech zdkladni ¢iSténi povrchu. V zdvislosti na stupni zatiZeni a na zptisobu béZného ¢isténi mtize tato
situace v domdcnosti nastat napf. kazdych 12 mésich. Staré ochranné vrstvy, tvrdo$ijné necistoty a jiné
usazeniny, které narusuji vzhled povrchu, budou odstranény. K zdkladnimu ¢isténi pouzijte CC-Zakladni
cistici pripravek R v koncentraci az 1:5 s vodou. Roztok naneste na podlahu a po asi 10 - 15 minutdch
ptsobeni celou plochu intenzivné vydrhnéte karti¢em nebo pomoci ru¢niho niafadi CC-Padmeister se
zelenym padem. Na obzvlasté¢ odolné necistoty pouZzijte CC-Zakladni cistici pripravek R nefedény.
Rozpusténé necistoty dikladné odstrarite savymi hadry nebo odsajte vysavacem na vodu a celou plochu
ndsledné zneutralizujte velkym mnoZstvim Cisté, pokud mozno teplé vody, aZ do tiplného odstranéni vSech
zbytki nedistot a Cistictho roztoku (voda uZ potom nepéni!). Po tomto kroku musi opét nasledovat oSetieni
nebo oZiveni povrchu.

ODSTRANOVANI SKVRN A RYH OD GUMOVYCH PODPADKU

Tvrdosijné skvrny a ryhy od gumovych podpatkl, které neni moZno odstranit pfi béZném Ccisténi a
oSetfovani, odstranite piipravkem CC-Elatex za pomoci hadifiku nebo jemného bilého padu. Vzhledem k
tomu, Ze tento produkt rozpousti i ochranné vrstvy, je nutno vycisténé misto po odstranéni Spiny a zbytkd
pripravku oSetfit hadrem namocenym v produktu, kterym byla ochranni vrstva vytvorena. Skvrny
odstrafiovat pokud mozno neodkladnég, nebof nékteré druhy skvrn mohou pfi zestarnuti migrovat do povrchu
a jejich dplné odstranéni je poté obtizné nebo nemoZzné.
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https://www.podlahyplotz.cz/cc-zakladni-cistici-pripravek-r/
https://www.podlahyplotz.cz/cc-padmeister-s-rucnim-drzakem/
https://www.podlahyplotz.cz/cc-padmeister-rucni-pad/
https://www.podlahyplotz.cz/cc-zakladni-cistici-pripravek-r/
https://www.podlahyplotz.cz/cc-elatex-200ml/

